KEDOPLAN 3

SELBSTGLATTENDE AUSGLEICHSMASSE
FUR INNENBODEN P3

TECHNISCHE DEFINITION
Selbstglattende Ausgleichsmasse fiir neue Innenbo-
den P3. Gleicht Ebenheitsfehler und UnregelméRig-
keiten der Untergriinde aus.
Schichtdicke

Innenbdden P2

Innenbdden P3

1 bis 10 mm
3 bis 10 mm

Min. Wartezeit bis zum Auftragen von
Folgeprodukten bei +20°C

Fliesenbelag 8bis24 h
Teppichboden 8bis24 h
Verklebter Parkett 48 bis 72 h

Schwimmend verlegter Parkett 48 bis 72 h
Elastischer Bodenbelag 24 bis 48 h

Kedoplan 3 muss zwingend bedeckt werden.
DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN

* Geltende NF-DTU-Norm und CPT

* CSTB-Zertifikat Nr. 33 S 30

* EC-Kennzeichnung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen : gelbliches Pulver.
Zusammensetzung : hydraulisches Bindemittel,
mineralischer Fiillstoff, spezifische Zusatzstoffe.

Pulverdichte : 1,1
Dichte des geharteten Mortels : 1,8

Gemessene Leistungen bei +20°C

Haftung auf Beton >1MPa
Druckfestigkeit

nach 28 Tagen 20 MPa
ZLugfestigkeit nach 28 Tagen 6 MPa
Thermische Stabilit - 30°C bis +80°C
Entspricht Norm NF EN 13813 JA
VERBRAUCH

1,5 kg pro m2 je mm Auftragungsstarke
VERPACKUNG

25-kg-Sack

LAGERUNG

Hélt 6 Monate in der verschlossenen Original-
verpackung, ohne Bodenkontakt, in einem trocke-
nem, temperierten und leicht ventiliertem Raum.




ZULASSIGE UNTERGRUNDE
Grundierung

Verbrauch Auftrag/Folgeprodukte/+20°C

Beton und Zementestrich Prim SM 100 bis 150 g/m? 05-2h
pords Priméo FB 50 bis 150 g/m? 0,75-24h
Beton und Zementestrich Prim SM 100 bis 150 g/m? 05-2h
normal poros*

:;tt‘m und Zementestrich Priméo FB 50 bis 150 g/m? 075-24h
Leichtbeton Prim SM 100 bis 150 g/m? 05-2h

*Kann direkt auf normal porésen Zementuntergrund aufgetragen werden, ohne Grundierung (ohne zugehérige Heizart).
Wassertropfentest durchfiihren: Ein normal pordser Untergrund absorbiert einen Wassertropfen in 1 bis 5 Minuten.

Unzulassige Untergriinde : Holzuntergriinde, zu sanierende Untergriinde.

Unzulassige Verwendungszwecke : Dauerhaft feuchter Boden, Industrieboden oder Parkplatz, Boden

mit FuBbodenheizung, AuBenboden.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C

VORSICHTSMASSNAHMEN HINSICHTLICH
DER BENUTZUNG

Enthalt Zement : Es ist ratsam, Handschuhe zu
tragen. Siehe Verpackungshinweise.

Produkt ist mit Reizend-Symbol versehen. Vor-
sichtshinweise fiir den Gebrauch beachten.

Sicherheitsdatenblatter abrufbar auf www.
quickfds.com

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss den Anforderungen der
Norm NF-DTU, CPT oder des betreffenden tech-
nischen Gutachtens entsprechen.

Der Untergrund muss sauber, tragfahig und frei
von nicht klebenden Stoffen sein oder Stoffen, die
die Haftung beeintréchtigen konnten (Entscha-
lungsol, Nachbehandlungsmittel usw.).

Nachbehandlungsmittel wegpolieren, abstrahlen
oder sandstrahlen.

Alle Flecken sorgféltig abbeizen.
Die erforderliche Grundierung auftragen. Zur
Behandlung von Beton gegen aufsteigende

Feuchtigkeit spezifische Grundierung verwenden
(siehe technisches Datenblatt).

PRODUKTVORBEREITUNG

« Mithilfe eines elektrischen Mischers oder einer
Mischtrommel bei kleiner Geschwindigkeit
anriithren (dabei auf Wassermenge achten).

« Wasserzugabe : 6 bis 6,2 Liter Wasser pro 20-kg-
Sack.

* Bei niedrigen Temperaturen Wasser zugeben,
das warmer als 10°C ist.

« 5 Minuten ziehen lassen.

VERARBEITUNG

Verarbeitungsdauer bei +20°C

Fiir Selbstglattung bendtigte Zeit 20 min
Verarbeitungsdauer der Mischung 20 min
Zeitfenster zwischen zwei Schichten

Grundierung 6bis8h
Zeit bis der Boden begehbar ist 3h
Wartezeit vor dem Polieren 8 bis 24 h

* Masse auf den Untergrund schiitten und mit
einer rostfreien Glattkelle verteilen.

* Muss eine 2. Schicht aufgetragen werden,
6 bis 8 Stunden warten. Bei Uberschreiten
dieser Zeit die Grundierung Prim SM (siehe
technisches Datenblatt) dazwischen auftragen.

Die 2. Schicht muss diinner sein als die erste.
Die Gesamtdicke der 2 Schichten darf die
maximal zuldssige Schichtdicke der Ausgleichs-
masse nicht tiberschreiten.

* Die Dehnfugen des Untergrunds in der Aus-
gleichsmasse beachten.

* Die Werkzeuge mit Wasser reinigen, solange
das Produkt noch frisch ist.

* Die Fléachen nach dem Auftragen fiir mehrere
Stunden vor Wind und Sonne schiitzen.

AUSGLEICHSMASSE
FUR WOHN-, UND
GESCHAFTSRAUME
SOWIE LANGSAM
BEFAHRENE
FLACHEN

VORTEILE
* Neubau.

« Schichtdicke
von 1 bis 10 mm.

* Mit allen
Beschichtungs-
typen bedeckbar.

e Pumpbar.

VERARBEITUNGSTIPPS

Fiir ein optimales
Ergebnis muss sorgfaltig
auf die Wasserzugabe
geachtet werden, damit
sich keine Schlamme
bildet.

Zertifiziert nach CSTB Nr. 33 S 30.

RAGREAGE AUTOLISSANT
POUR SO0LS

P3




